
GAMME RÉSINE DE SYNTHÈSE ACRYLIQUE

Résine de synthèse polyester
Moins bonne résistance aux UV (1 à 5ans)
Moins bonne résistance mécanique
Moins bonne résistance thermique 
Pas de thermoformage possible
Aspect plastique

Résine de synthèse acrylique
Très bonne résistance aux UV (15 à 20 ans)
Très bonne résistance mécanique
Très bonne résistance thermique
Facilite le thermoformage
Aspect pierre
Certificat hygiène

Informations générales 3.1.1

RÉSINE DE SYNTHÈSE ACRYLIQUE

Pigment : < 5%

Liants : < 5%

Acrylique : 25/30%

Bauxite : 60/70%
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